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 الممخص

لأفموال  رو حيتها ومود  / محامظوة رو ح الودينلترسوبات العرور الربوافي موي ميطقوة المحوزمكيوة بعض الخووا  الجيوتكيي تقييم إلىيهدف البحث 
مون اليووع  الترسوباتكايوت  ,وومقوا لمتحميول الحجموي الحبيبوي القياتيةبطريقة اليمذجة  ميطقة الدراسة ميتخبتين من تمت اليمذجة من محطتين ,الخرساية
 ,(%0.42_0.67ويسوبة اممتروا  بحودود  (,2.61-2.69كموا توراوح الووزن اليووفي لمتربوة مون   ,حسب الترييف الموحود لمتربوة GW-GP الخشن

(, %3.01-11.03الكميووة المذابووة تتووراوح بووين   الأموو ح(, ومجموووع 1.02-6.08%كووذلك وجوود بووان التحاليوول الكيمياويووة لمحتووو  الجووبس تتووراوح بووين  
رت يتووواول ال حووو  وأظهووو كموووا (,7.82-7.91%الهيووودروجييي بوووين   الأسا بمغوووت ةيموووة (, كمووو%0.52-0.81ومحتوووو  الموووواد العتووووية تتوووراوح بوووين  

اذ يبموو   %(15.1  ولممحطووة الناييووة %(14.4  الأولووىليموووذج المحطووة الوووزن  يسووبة مقوودان, لوووس ايجموووس ليموواذج ميطقووة الدراسووةالمختبوورل ل حوو  
ل وموون هووذن اليتوواو [8]( أفتموواداع فمووى المواروو ة القياسووية الأمريكيووة 35تية  %أةرووى حوود مسووموح لم قوودان بووالوزن باليسووبة لنفمووال الخرسووايية ا سوومي

 .الأسميتيةالخرسايية  الأفمالترمح مستخدامها مي  ي حظ ان يماذج ميطقة الدراسة
     المقدمة

( والموواو ويكووون ن الخرسوواية موون الأسووميت والركووام  الرموول والحرووىتتكووو 
زو المووالف مووي الخرسوواية حيووث يشووغل الركووام المووادة اموليووة امسوواس والجوو

, إن [1]موووون حجووووم الخرسوووواية ويعووود جووووزو خاموووول يسووووبيعا (%75)حووووالي 
دراسوة خوووا  الركوام وتركيبووي الحبيبووي مهوم جوودعا لأيوي المسوو ول المباشوور 
فوووون ةوووووة امداو الهيدسووووي لمخرسوووواية الميتجووووة كمووووا يوووو نر فمووووى سووووموكها 

ة يجوب ان يكوون وديمومتها , ومن اجل خمطة خرسايية ذات جوودة فاليو
 موووووادالركووووام يظيووووف وروووومب وةووووول وان تكووووون جزيواتووووي خاليووووة موووون أل 

ممترة أو مغطى بويل يووع مون أيوواع الموواد الدةيقوة منول  الطوين( التوي 
, متوووو ع فوووون [3] ,[2]موووون الممكوووون أن توووو نر فمووووى خوووووا  الخرسووووان

ةوود تحتووول فمووى يسووبة موون ال را ووات  التووي المكويووات الرويسووية لمخرسوواية
, مي بعوض امحيوان تتواف باستعمال مواد متامة لمخرساية رةالمحرو 

تحسوين ر   مواد للإسراع أو امبطاو من سرفة الت افل أو لأ راض أخ
ةابمية العمل أو تقميل كمية المواو الو زم لمخمطوة أو زيوادة القووة أو تغييور 

, إن الغووووورض مووووون اختيوووووار يسوووووب الموووووواد المكويوووووة  [4]خووووووا  أخووووور  
توووازن لمخمطووة الخرسووايية وتوووازن اةترووادل متوو ع لمخرسوواية هووو افطوواو 

وخوووا  أخوور  منوول  (Place ability)فوون سووهولة الرووب الموووةعي 
, الكنامووووووووووووووة (Strength), ةوووووووووووووووة التحموووووووووووووول  (Durability)المتايووووووووووووووة 

(Density)   والمظهوووووور العووووووام(Appearance) حيووووووث تحوووووودد هوووووووذن ,
 ،هووامخرسوواية وحسووب الظووروف المحيطووة بالخوووا  الروو ات المطموبووة ل

ك فوووودة أيووووواع موووون الخرسوووواية وهووووي  الخرسوووواية العاديووووة, الخرسوووواية وهيووووا
سووووواية , الخر الخرسووووواية البوليمريوووووة ,المسوووومحة, الخرسووووواية سوووووابقة امجهووووواد

 ,خرسووواية الجووواهزة  سوووابقة الروووب(, الخرسووواية فاليوووة المقاوموووة والالكتميوووة
وتختمووف فوون بعتووها الووبعض موون حيووث المكويووات والخوووا  الهيدسووية 

 .[5]  ماتوالأستخدا
  Location and Areaالموقع والمساحـة: 

ميطقوووة تقوووون ميطقووووة الدراسووووة اداريوووا تووومن محامظوووة رووو ح الووودين موووي 
״والمحووووووددة  بووووووين خطوووووووي طوووووووول   المحووووووزم
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 منطقة الدراسةل موقعيه خارطة (1كل )ش

 

  Aim of Researchالهدف من البحث: 
ان الهدف الرويسوي مون البحوث هوو دراسوة بعوض الخووا  الجيوتكييكيوة 

وروووو حية اسووووتخدامها  ميطقووووة المحووووزممووووي  لترسووووبات العروووور الربووووافي
 . لأفمال الخرساية

 stage Field Work مرحمة العمل الحقمي:   
الميداييوة مهموة جوداع موي بموورة الأمكوار لوتون خطوة ياجحوة تعد الزيارات 

لميطقوة الدراسوة، إتوامة الوى  لمدراسة، من خ ل طورق الكشوف المووةعي
مشوووواهدة المظوووواهر الجيولوجيووووة والمظوووواهر الجيومورمولوجيووووة والتركيبيووووة 
والمكاشووف الرووخرية وتسووجيل المعمومووات الدةيقووة وكووذلك إجووراو بعوووض 

وتتوومن العموول الحقمووي  رووة بمتطمبووات البحووث.الدراسووات الميداييووة الخا
تشورين القيام بجولة استط فية اولى لميطقة الدراسة موي شوهر  ما ييتي:
لتحديووووود المكاشوووووف الروووووخرية وطبيعيوووووة تكوييوووووات  2015لعوووووام  النوووووايي

توم القيوام بجولوة حقميوة ناييوة  الميطقة وتحديد القياسات الحقميوة المختم وة.
وبواةوون  تووينمختم  يناليموواذج موون محطتووخ لهووا ايتخوواب المحطووات واخووذ 

وتحديوود احوودانيات هووذن وبطريقووة اليمذجووة ال تاتيووة يموووذج موون كوول محطووة 
   .(GPSالمحطات بيستخدام جهاز تحديد المواةن  

فميهووووا رةووووم المحطووووة وموةوووون  وتووووعت هووووذن اليموووواذج مووووي اكيوووواس سووووجل
  ، مجراو ال حورات الجيوتكييكية المختم ة فميها. اليموذج
 Geology of the Study Areaة منطقة الدراسة: جيولوجي

بالحرووووى تغطووووي ميطقووووة الدراسووووة ترسووووبات العروووور الربووووافي المتمنمووووة 
[  ترسوووبات العرووور 6]حيوووث درس .(1لوحوووة   والرمووول والغووورين والطوووين

الربووافي مووي الميطقووة المحرووورة موون بيجووي وحتووى جيوووب سووامراو ووجوود 
اليوافم الغيوي بال توات  بان ترسباتها تتكون من متات من الرمل والحروى

ألجبسوووي موووي الميووواطق البعيووودة فووون اليهووور موووي حوووين شوووخ  فووودد مووون 
الشوورمات اليهريووة فمووى ارت افووات مختم ووة فوون مجوور  يهوور دجمووة كووذلك 
وجوووود بعووووض الطبقووووات الحروووووية السووووميكة التووووي تكويووووت مووووي المراحوووول 

تتواجود هووذن الترسوبات مووي ميطقوة الدراسووة  الأخيورة موون العرور الربووافي.
طوووي مسووواحات واسوووعة بسووومك مختموووف. وتتكوووون مووون رسووووبيات حيوووث تغ

فموووى الرموول الحروووول والغووورين متعريووة مووون التكوييووات امةووودم و تحتووول 
 .(3شكل رةم   والطين
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( تبين ترسبات العصر الرباعي في منطقة الدراسة1لوحة )

 

 
 (2( و )1( مقاطع طباقية لممحطات )2شكل )

 

 stage  Laboratory Workمرحمة العمل المختبري  
 -واشتممت مرحمة العمل المختبري عمى الفحوصات التالية :

التحميووووول الحجموووووي الحبيبوووووي , الووووووزن اليووووووفي واممتروووووا  , محووووو   
 التيكل الميكاييكي ، والتحاليل الكيماوية . 

 : Grain size analysisالتحميل الحجمي لمحبيبات
 Sieve Analysisالتحميل المنخمي : 
وةوووود اةتروووور العموووول فمووووى  .[7]المواروووو ة اممريكيووووة تووووم ال حوووو  ومووووق

اسوووتخدام التحميووول الميخموووي ليمووواذج ميطقوووة الدراسوووة لكوووون  العوووابر مووون 

( Cuومووون حسوواب معامووول اميتظوووام   .(٪10(. اةووول موون  200ميخوول  
Coefficient of Uniformity   ومعاموووووووول التقعوووووووورCc )

Coefficient of Concavity  تبوين انمقود  (1رةوم  وحسب المعادلوة 
وكموووا موووي الجووودول رةوووم  ترسوووبات ميطقوووة الدراسوووة هوووي مووون اليووووع الخشووون

 2).   
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حسب المواصفة ( حدود تدرج الركام الشامل ومتطمبات كل صنف 1جدول )
 (B.S 882-1992طانية )يالبر 

 مقاس الميخل اس امسميياليسبة المووية المارة لممق

 ممم  40 ممم20 ممم 10 ممم 5  ممم(

- - - 100 50 

- - 100 95-100 37.5 

- - 95-100 45-80 20 

- 100 - - 14 
100 95-100 - - 10 

70-100 30- 65 35-55 25-50 5 

25-100 20-50 - - 2.36 

15- 45 15- 40 - - 1.18 

5-25 10-30 10-35 8-30 0.6 

3-20 5-15 - - 0.3 

0-15 0-8 0-8 0-8 0.15 

 

 (1,2)لممحطات  الحبيبي ميالحج التحميل( نتائج 2)الجدول 
 حجم مقاس الميخل

(mm) 

 اليسبة المووية لممواد المارة من المياخل
 2 محطة 1محطة 

63 100 100 

50 100 100 

37.5 98.2 99.3 

25 91.5 96.5 

19 83 89.6 

12.5 70.3 74.2 

9.5 61 62 
4.75 43 45.7 

2.36 35.7 36.8 

1.18 28.4 26.1 

0.6 26 24.4 

0.3 14 15.2 

0.15 6.4 7.9 

0.075 2.2 1.8 

 

 
 1 رقم لمحطة الحجمي التحميل( 3) رقم شكل

 

 
 2 رقم لمحطة الحجمي التحميل( 4) رقم شكل
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 &Specific Gravityالــــوزن النــــوعي ونســــبة ا متصــــاص 

Absorption ratio :- 
 يعوورف الوووزن اليوووفي فمووى أيووي اليسووبة الموويووة لوووزن المووادة الروومبة الووى

أمووا يسووبة  وزن ي ووس الحجووم موون الموواو المقطوور فيوود درجووة حوورارن نابتووي ,
اممتروا  متعوورف بييهوا اليسووبة الموويوة لمزيووادة موي وزن الركووام الجوواف 

, والغوورض ميهووا معرمووة يسووبة الموواو سووافي( 48بعوود  موورن بالموواو لموودة  
التوووووي تمتروووووها حبيبوووووات الركوووووام لكويهوووووا مهموووووي موووووي تروووووميم الخمطوووووات 

حيووث كووان الوووزن اليوووفي ويسووبة اممترووا  لممحطتووين  [8]الخرسووايية 
 -الميتخبتين كما مي الجدول التالي :

لنماذج منطقة  الوزن النوعي ونسبة ا متصاص( نتائج فحص 3الجدول )
 الدراسة

 الوزن اليوفي المحطة
 الجاف

 الوزن اليوفي
 المشبن

 الوزن اليوفي
 الحقيقي

يسبة 
 اممترا 

% 
1 2.613 2.639 2.683 0.42 

2 2.640 2.661 2.697 0.67 
 

 (Loss Angeles) :-( لـوس انجمـوس) الميكـانيكي فحـص التككـل

Abrasion Test  
هووووو ةيوووواس موووود  مقاومووووة وتووووينر سووووطح الركووووام فيوووود التعوووورض لمت كوووول 
وامحتكاك يتيجة الحركات المرورية و يرهوا ويعود م شوراع يوفيواع لمروادر 

 الت كل( بمقودار ال قودان بوالوزن  وتحدد يسبة السحل [8]الركام المختم ة 
الووذل يطوورأ فمووى الركووام مووفذا كوووان ال قوودان بيسووبة فاليووة ميعيووي ذلوووك أن 

وأجووورل ال حووو  [9] الركوووام واطوووف المقاوموووة لمت كووول والعكوووس روووحيح 
موي مختبور  [8]افتماداع فمى موار ة الجمعيوة اممريكيوة مختبوار الموواد

 تكريت.جامعة / الجيولوجيا الهيدسية بكمية العموم
لوووس ايجموووس ليموواذج ميطقووة رت يتوواول ال حوو  المختبوورل ل حوو  وأظهوو

ليمووووووذج المحطوووووة امولوووووى هوووووو , إن يسوووووبة ال قووووودان موووووي الووووووزن الدراسوووووة
وموووون هووووذن اليتوووواول ي حووووظ ان  %(15.1  ولممحطووووة الناييووووة %(14.4 

الخرسوووووايية  الأفموووووالترووووومح مسوووووتخدامها موووووي  يمووووواذج ميطقوووووة الدراسوووووة
ةرووى حوود مسووموح لم قوودان بووالوزن باليسووبة لنفمووال ، اذ يبموو  أالأسووميتية

( أفتماداع فمى الموارو ة القياسوية الأمريكيوة 35الخرسايية ا سميتية  %
[8] 

 Chemical analysisالتحاليل الكيميائية:  
 -:   Organic Matter Contentمحتوى المواد العضوية 

ية البريطاييوة وةد تم إجراو هذا ال حو  بامفتمواد فموى الموارو ة القياسو
وبووووذلك ت وووووم ومتطمبووووات  (4وكايووووت اليتوووواول كمووووا مووووي جوووودول   .[11]

والووذل يووي  فمووى ان م تتجوواوز يسووبتي  .[11] محوو  المووواد العتوووية
 %(2فن  

 Total Sulphate and Gypsumالجـبس و  الكبريتـات محتـوى

Content :- 
وةووود توووم اجوووراو محووو  محتوووو  الكبريتوووات والجوووبس بطريقوووة اسوووتخ   

الهيوووودروكموريك المخ ووووف وحسووووب  ح الكبريتووووات باسووووتخدام حووووامضأموووو 

 (4, وكايووت اليتوواول كمووا مووي جوودول  [11]المواروو ة القياسووية البريطاييووة
تواموووووووووووق متطمبوووووووووووات يسوووووووووووبة الجوووووووووووبس والوووووووووووذل يجوووووووووووب ان م  وبوووووووووووذلك
ن المواروووو ة القياسووووية ( موووو5%( بموجووووب محوووو  رةووووم 10.75يتجوووواوز 
 [10]البريطايية 

 -:pH Value .قيمة ا س الهيدروجيني  
, [11] تووووم اجوووور  هووووذا ال حوووو  حسووووب المواروووو ة القياسووووية البريطاييووووة

 .(4  وكايت اليتاول كما مي جدول
 -: Total Soluble Salt فحص ا ملاح الكمية القابمة لمذوبان

. [12]  حسووب الموارووو ة القياسووية اممريكووي تووم اجووراو هووذا  ال حوو 
المتطمبوووات الواجوووب  وبوووذلك تواموووق (4وكايوووت اليتووواول كموووا موووي جووودول  

تومرهووا فيوود محوو  الأموو ح الذاوبووة والتووي يجووب ان متزيوود يسووبتها فوون 
 [13]القياسية اممريكية  % بموجب الموار ة10

 

 لنماذج منطقة الدراسة التحاليل الكيميائية( نتائج 4الجدول )
رةم 
 المحطة

Gypsum 

Content% 
Total 

Soluble 

Salt% 

Organic 

Matter 

Content % 
. pH 

Value 

1 2.08 9.03 0.52 7.91 

2 1.02 3.01 0.81 7.82 
 

 ا ستنتاجات 
 يتاول التحميل الحجمي دلت فمى 

 أيهووواتووهرت يتووواول محوروووات الووووزن اليوووفي ويسوووبة اممتروووا  أ -1
لأفموووووال  مووووي الركووووام المسووووتخدم موووون الشووووروط الواجووووب تومرهوووووا متوامقووووة
 الخرساية

مووووون الشوووووروط  مطابقتهوووووايتووووواول محوروووووات لووووووس أيجموووووس أظهووووورت  -2
 الواجب تومرها لأفمال الخرساية 

أوتحت اليتاول الكيمياوية لم حورات المختبرية مطابقتهوا لمشوروط  -3
 ا سميتية. الخرسايةالواجب تومرها  لمركام المستخدم لنفمال 

 التوصيات
بعووود إجوووراو ال حوروووات الجيوتكييكيوووة المختم وووة لمركوووام توووم التورووول إلوووى  

 -:الآتيةالتوريات 
واسوووتغ ل ترسوووبات العرووور الربوووافي موووي  بفمكاييوووةي الدراسوووة تورووو -1

 .الخرساية  أفمالميطقة الدراسة وامست ادة ميها مي 
بموارو ات مقالن مي ميطقوة الدراسوة  إيشاوتوري الدراسة بفمكايية  -2

 .  فالمية 
الركوووام موووي  لتقووودير حجوووم امحتيووواطي مووونالتوروووية بوووفجراو دراسوووات  -3

القادموة مون  الأجيواللتتسويى اسوت ادة  اةتروادل الميطقة مستنمارن بشوكل
 خيرات الطبيعة.

التوروووية باسوووتخدام الكسوووارات الروووخرية موووي المقوووالن لغووورض كسووور  -4
 مموووم( لغووورض امسوووت ادة50الركوووام ذات المقووواس الحبيبوووي  الأكبووور مووون  

 مي افمال الخرساية.يها م

 



 ISSN: 1813 – 1662 (Print) 2017(  2) 22مجلة تكريت للعلوم الصرفة،  
E-ISSN: 2415 – 1726 (On Line) 

 

034 

 المصادر

1.  Neville, A.M, (1996) "Properties of Concrete", 

4th Ed., Pitman Publishing Ltd., London 

2. Neville, A.M., Brooks, J.J (2010): "Concrete 

Technology" ,2nd Edition, England, 442p 

3. Bell, F.G.,(2007);- "Engineering Geology, 2nded., 

Butterworth Heinemann of Amsterdam, No.30, 582 p. 
(  " تكيولوجيوووا (1984يوسوووف، الخموووف , م يووود يوووورل وهيووواو فبووود  .4

 التعريب واليشر, الجامعة التكيولوجية، بغداد الخرساية" ، مركز
5. Shakhmenko, and Birsh,1998, Concrete Mix 

Design and optimization, 2nd Int. PhD. Symposium 

in Civil Engineering, Department of Building 

Materials., Riga Technical University, Budapest,. 

6. Jassim, S.Z.(1981). Early Pleistocene gravel fan 

of the Tigris River from AL-Ftha to Baghdad, Central 

Iraq Jour. Geol. Scei Iraq,14,25-34 

7. .Barzani, S.M., 2009, "Sediment Laboratory 

Tests For Geologist And Engineers", 1st Edition, 

Copenhagen, Pp-346. 

8. ASTM, D422-63., (2004): Standard Test Method 

for Particle-Size Analysis of Soils. 

9. ASTM- C,131,(2004). Standard Test Method For 

Sieve Analysis Of Fine And Coarse Aggregates, 

(: المواروو ة 1333الجهوواز المركووزل لمتقيوويس والسوويطرة اليوفيووة,   -10
لركوووام المرووووادر  ( دليوووول الترةوووق وامسوووتطالي45رةوووم   ةةيوووالقياسوووية العرا

   .الطبيعية المستخدمة مي الخرساية والبياو

11. B.S 882, (1992):- " Specification for aggregate 

from natural sources for concrete". 

12. B.S 1377;1990: - "Method of determination of 

Organic Matter in  aggregate" 

13. Dunn, I., Anderson, L, kiefer, F. 1980, 

Fundamental of Geotechnical analysis, John wiely & 

sons inc., USA, 414 p. Edition, New York, John 

wiley and sons, Inc. London Engineering, vol. 1, 2nd 

ed., surrey university press, p252. 

14. American Society for Testing and Materials 

(ASTM)C 131 –96(2004): "Standard Test Method for 

Resistance to Degradation of Small -Size Coarse 

Aggregate by Abrasion and Impact in the Los 

Angeles Machine", Volume 4, 1-4 p. 
 

 
A study Of Some Geotechnical Properties of Quaternary Deposits in 
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Abstract 
The aim of this research is to studying some geotechnical properties of Quaternary deposits in AL-Mahzam area 

/Salahaddin governorate and evaluate  suitability of coarse soil for concrete samples have been collected from 

two stations using channel sampling and according to grain size analyses the type of soil is (GW-GP) according 

to unified soil classification and the values of specific gravity and absorption ratio ranges (2.61-6-08) (0.42-

0.67)% respectively the chemical analysis for gypsum content , total dissolved salts, organic matters content and 

pH are (1.02-6.08) % (0.52- 11.03)% (0.52-0.81)% and (7.82-7.91)% respectively durability geotechnical test 

(loss Angeles) ranges between (14.4-15.1)% as a maximum limit allowed for the loss of weight for the cement 

concrete work (35%) depending on the American Standard [8] From these results we note that the study area 

models suitable for use in concrete works . 

 


